Messtechnik & Sensorik

Mobile Werkstoffcharakterisierung an
Konstruktionen vor Ort

Die Swiss Safety Center AG hat sich seit Jahren auf die Methoden der mobilen Messtechnik speziali-
siert und verfuigt in der Schweiz sowie im angrenzenden europadischen Raum Uber eine einzigartige

Expertise in diesem Bereich.

Das Swiss Safety Center setzt ein mobiles La-
bor oder mobile Messtechnik ein, wenn eine
Probenentnahme zur Untersuchung im Labor
nicht moglich ist, wenn Objekte fest verankert
sind oder wenn ein Transport mit erheblichen
Kosten und Aufwand verbunden wire. Somit
konnen vor Ort wichtige Informationen er-
mittelt und erste Ergebnisse den Auftragge-
bern mitgeteilt werden.

Mit speziell entwickeltem Know-how und ei-
gens dafiir optimierter, mobiler Ausriistung
sind die Werkstoffexperten des Swiss Safety
Centers in der Lage, zeitnah und zerstérungs-
frei verschiedene werkstofttechnische Frage-
stellungen zu beantworten. So kdnnen Beur-
teilungen von zeit- und/oder temperaturab-
hingigen Werkstoffdegradierungen durchge-
fithrt werden. Beispiele dafiir sind unter
anderem:
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Ambulante metallographische Préparation an einer Hebevorrichtung.
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- Alterungsversprodung bei Thomasstihlen

- Vergroberung der Mikrostrukturen und
Kriechen bei Werkstoffanwendungen mit
erhohten Einsatztemperaturen, Korrosion
und Verschleiss

- Ermittlung der Werkstoffeigenschaften von
Bauteilen an Konstruktionen ohne Doku-
mentation, z.B. im Rahmen von Infra-
struktursanierungen von historischen Ge-
biuden oder Briicken.

- Abschitzung der Restlebensdauer

- Beurteilung der Schweissbarkeit

Praxisbeispiel Hochspannungsmasten

Gerade die Zustandsbeurteilungen von Hoch-
spannungsmasten sind seit dem Ungliick im
deutschen Miinsterland im November 2005,
bei dem das Sturmtief «Thorsten» 82 Freilei-
tungsmasten des 110-kV Netzes umgeknickt
hat, ein grosses Thema auch in der Schweiz.

Die hiesigen Stromleitungen sind zum Teil bis
zu 100 Jahre alt und viele davon sind aus Tho-
masstdhlen gebaut. Thomasstahle wurden bis
in die 1960er-Jahre im grossen Umfang ein-
gesetzt, vereinzelt wurden sie sogar bis in die
1980er-Jahre hergestellt. Diese Stihle sind
bedingt durch ihr Herstellungsverfahren im
Besonderen von der Thematik der Alterungs-
versprodung betroffen. Die Griinde hierfiir
liegen bei submikroskopischen Ausscheidun-
gen, welche sich tiber die Jahre im Gefiige
ausscheiden und die Zahigkeit des Stahls dras-
tisch herabsetzen. Mit den entsprechenden
Messgeriten kann direkt vor Ort verifiziert
werden, ob die gemessenen Komponenten von
diesem Versprodungsmechanismus betroffen
sind oder nicht.

Praxisbeispiel Briicken und
Infrastruktur

Bei Briicken und Infrastrukturbauten aus
Stahl, die aus der Ubergangszeit des 19. bis in
die Mitte des 20. Jahrhunderts stammen, stellt
sich oft die Frage, ob sie den Anforderungen
an die heutigen Belastungen durch Verkehr
und Umweltbedingungen noch gewachsen
sind. Mittels mobiler Untersuchungsmetho-
den konnen Kenntnisse iiber die verwendeten
Stidhle gewonnen werden. Dies ist insbeson-
dere wichtig, da beispielsweise Puddelstihle
als nicht schweissbar und Thomasstihle als
nur bedingt schweissbar gelten. Aus den Er-
gebnissen der mobilen Analysen lassen sich
mogliche Verstarkungsmassnahmen wie Nie-
ten oder Schweissen ableiten. Bei Bauten aus
Thomasstahl ist auch eine mogliche Alte-
rungsversprodung ein Thema, da im Winter
Minustemperaturen herrschen, bei denen
versprodete Stihle als besonders anfillig gel-
ten.

Auch Korrosionsfortschritt und der Korrosi-
onsschutz beziehungsweise die verwendeten
Anstriche oder Beschichtungen sind immer
wieder ein Thema. Insbesondere die Verwen-
dung von giftigen oder umweltschddlichen
Inhaltsstoffen steht dabei im Fokus. Mittels
der Rontgenfluoreszenz-Methode (XRF) so-
wie Analysen im Labor konnen gefihrliche
Inhaltsstoffe detektiert werden, damit addqua-
te Sanierungsmassnahmen getroffen werden
konnen.
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Mobile Werkstoffcharakterisierung an der
Deckenkonstruktion einer Halle.

Praxisheispiel Gebaude

Bei Gebduden, die unter Denkmalschutz ste-
hen, aber durch Sanierungen dem Stand der
heutigen Anforderungen gerecht gemacht wer-
den sollen, steht oft die Frage im Raum, welche
Stihle verbaut worden sind und zu welcher
Festigkeitsklasse sie gehoren. Gleichzeitig
kann geklart werden, ob und wie solche Kon-
struktionen geschweisst oder verstarkt werden
konnen. Mittels mobiler chemischer Analyse,
ambulanter metallographischer Untersuchun-
gen und Hirtemessungen kénnen solche Fra-
gestellungen beantwortet werden.

Eine weitere Thematik sind Photovoltaikanla-
gen, die auf Déchern von bestehenden Gebau-
den geplant werden. Um abschitzen zu kon-
nen, ob eine Dachkonstruktion die Zusatzlast
einer solchen Anlage tragen kann, miissen die
Stahle und deren Festigkeitseinteilung be-
kannt sein. So konnen Stahle aus $235 an ihre
Grenzen gelangen, wohingegen Stihle des
Typs S355 noch Reserven besitzen. Mittels
mobiler chemischer Analytik und Hartemes-
sungen konnen Stdhle in die entsprechenden
Festigkeitsklassen eingeteilt werden.

Praxisbeispiel Industrieanwendungen

Bei Bauteilen, die zu gross sind, um sie im
Labor untersuchen zu kénnen, oder die mog-
lichst zerstérungsfrei untersucht werden sol-
len, kommt ebenfalls das mobile Labor zum
Zug. Mittels ambulanter Untersuchungs- und
Messmethoden konnen die Materialzusam-
mensetzung Uberpriift und die Gefiigestruk-
tur beziehungsweise Ausbildung bestimmt
werden. Mogliche Gefiigedegradierungen
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beispielsweise durch hohe Temperaturen,
Korrosion oder Verformungen konnen mittels
metallographischer Untersuchungen direkt an
den kritischen Stellen des Bauteils durchge-
fithrt werden.

Praxisbeispiel
Verwechslungspriifungen

Eine Verwechslung von Stihlen in Lagern oder
auf Baustellen kann folgenschwere Konse-
quenzen nach sich ziehen. Sei es bei korrosi-
onsbestandigen Stahlen, die je nach Einsatzort
sicherheitsrelevant sind, oder auf Baustellen,
wo Baustéhle ohne Beschriftung oder Kenn-
zeichnung nicht von hochfesten Spannstahlen
unterschieden werden konnen. Um Verwechs-
lungen zu erkennen und zu verhindern, kann
das mobile Rontgenfluoreszenzspektrometer
(XRF) oder das Funkenemissionsspektrometer
(OES) eingesetzt werden. Mit beiden Verfah-
ren lasst sich die chemische Zusammensetzung
der Materialien bestimmen.

Die mobile Werkstoffcharakterisierung an
Konstruktionen vor Ort bringt viele Vorteile
und Moglichkeiten, die sonst nur mit grossem
zeitlichem, materiellem und finanziellem Auf-
wand zu erzielen wiren. Mit den ausgewihlten
Beispielen wurde versucht, an verschiedenen
Objekten haufige Fragestellungen, wie die Al-
terungsversprodung von Stahlkonstruktio-
nen, Schweissbarkeit, Festigkeitsabschitzun-
gen, Gefligecharakterisierungen und die
Werkstoffanalyse beziehungsweise Zuord-
nung von «unbekannten» metallischen Werk-
stoffen aufzuzeigen und zu erkldren. Alle Me-
thoden haben gemeinsam, dass auch fiir
einfach erscheinende Untersuchungen lang-
jahrige Erfahrung und Spezialwissen erforder-
lich sind, um die Messergebnisse richtig zu
deuten und zu interpretieren.

Abschliessend sollen auch die mobilen Mog-
lichkeiten der zerstérungsfreien Priifung nicht
unerwiahnt bleiben. Diese haben zum Ziel,
Volumenfehler im Bauteil oder Oberflichen-
fehler zu erfassen. Ausgesuchte moderne Me-
thoden bieten hier den entscheidenden Vor-
teil, dass diese teils auch ohne vorherige
Entfernung von Beschichtungen durchgefiihrt
werden konnen. Derartige Untersuchungen
kénnen magnetinduktiv, mit Ultraschall, Wir-
belstrom oder mit Farbeindringverfahren und
ebenfalls mobil durchgefithrt werden und
erganzen die vorgingig beschriebenen Mog-
lichkeiten der mobilen Untersuchungen vor
Ort. @

Samuel Trallinger
Swiss Safety Center AG

» www.safetycenter.ch/werkstoffpruefung/
mobiles-labor
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Reibungslose
und transparente
Produktione

Abacus Produktionsplanung
& -steuerung — die Planungs-
software fur Fertigungs-
unternehmen

Einlastung

Ihr Nutzen
mit Abacus Produktions-
planung & -steuerung

Die Effizienz des Abacus Produktions-
planungs- und -steuerungssystems
(PPS) wird durch den Direktzugriff auf
alle notwendigen Informationen und
Daten bestimmt.

Weitere Informationen

% finden Sie unter:
[=] abacus.ch/pps

ABACUS



